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检 验 报 告

注：1、当检验为“委托送样”时，委托方对样品及客户确认信息的真实性负责，如果样品或相关信息不实，
法律后果由委托方承担。

  2、无留存样品或留存样品不足的不得提出复验。

受检单位 重庆奥轩服饰有限公司

受检单位
联系电话

19972165163 检验类别 监督检验

生产单位 重庆奥轩服饰有限公司 任务来源 /

生产单位
联系电话

19972165163 批  号 /

产品名称 学生春秋装（棒球服+阔腿裤） 样品数量
8套（4套备样封存于武
汉市财政学校）

型号规格
上衣：170/88A、180/96A，裤子：
170/68A、180/74A

抽样基数 299套

商  标 / 检查封样人员 施卉 陈官平

封样状态 无异常 抽样人员 施卉 陈官平

物品状态 上衣:砖红杏黄拼接;裤子:藏青色 抽样日期 2026-04-24

抽样地点 武汉市财政学校学术报告厅校服存放处 样品到达日期 2026-04-27

质量等级 合格品 类  别 B类

检验项目
可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，pH值，异味，纤维含量，顶破强力，起球，耐水色牢度，耐

汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐光色牢度，耐皂洗色牢度

检验依据
GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 31888-2015《中小学生校服》

检验结论

实物质量
判  定

  经抽样检验，该批产品实物质量所检项目符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全

技术规范》及GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求，检验结论为合格。

标签判定   /

产品质量
综合判定

  经抽样检验，该批产品实物质量所检项目合格。

备  注：
   该批学生春秋装(棒球服+阔腿裤)于武汉市财政学校抽样。

批准  审核  主检 

签发日期 2026-05-14



序
号

检 验 项 目 检 验 方 法 技 术 要 求 实 测 值
单项
评定

整体

1
可分解致癌芳香胺

染料
(mg/kg)

GB/T 17592-2024 ≤20

未检出
（检出限：5mg/kg）

注：可分解致癌芳香胺染
料清单详见GB 18401-

2010附录C

合格

2
甲醛含量
(mg/kg)

GB/T 2912.1-2009 ≤75
未检出（检出限：

20mg/kg）
合格

3 pH值 GB/T 7573-2009 4.0～8.5 7.1 合格

4 异味 GB 18401-2010 无 无 合格

5
纤维含量（公定质

量百分率）(%)
合格

上衣砖红色(%)

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

GB/T 2910.11-2009

50棉、
50聚酯纤维

50.4聚酯纤维、
49.6棉

符合

上衣杏黄色(%)

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

GB/T 2910.11-2009

50棉、
50聚酯纤维

51.7聚酯纤维、
48.3棉

符合

裤子(%)

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

GB/T 2910.11-2009

50棉、
50聚酯纤维

50.8聚酯纤维、
49.2棉

符合

6 顶破强力(N) GB/T 19976-2005 ≥250 1070 合格

7 起球(级) GB/T 4802.1-2008 ≥3—4
上衣：3—4
裤子：3—4

合格

上衣砖红面料

8 耐水色牢度(级) GB/T 5713-2013
变色:≥3—4
沾色:≥3—4

试样变色:4—5
棉布沾色:4—5

涤布沾色:4
合格

9 耐汗渍色牢度(级) 合格

耐酸汗渍色牢度(级) GB/T 3922-2013
变色:≥3—4
沾色:≥3—4

试样变色:4—5
棉布沾色:4—5

涤布沾色:4
符合

耐碱汗渍色牢度(级) GB/T 3922-2013
变色:≥3—4
沾色:≥3—4

试样变色:4—5
棉布沾色:4—5

涤布沾色:4
符合

10 耐干摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008 ≥3—4 直向沾色:4—5 合格

批准  审核  主检 
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序
号

检 验 项 目 检 验 方 法 技 术 要 求 实 测 值
单项
评定

11 耐湿摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008 ≥3 直向沾色:3—4 合格

12 耐皂洗色牢度(级) GB/T 3921-2008
变色:≥3—4
沾色:≥3—4

试样变色:4—5
棉布沾色:4—5
涤布沾色:4—5

合格

13 耐光色牢度(级) GB/T 8427-2008 ≥4 试样变色：4 合格

裤子

14 耐水色牢度(级) GB/T 5713-2013
变色:≥3—4
沾色:≥3—4

试样变色:4—5
棉布沾色:4—5
涤布沾色:4—5

合格

15 耐汗渍色牢度(级) 合格

耐酸汗渍色牢度(级) GB/T 3922-2013
变色:≥3—4
沾色:≥3—4

试样变色:4—5
棉布沾色:4—5
涤布沾色:4—5

符合

耐碱汗渍色牢度(级) GB/T 3922-2013
变色:≥3—4
沾色:≥3—4

试样变色:4—5
棉布沾色:4—5
涤布沾色:4—5

符合

16 耐干摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008 ≥3—4 直向沾色:4—5 合格

17 耐湿摩擦色牢度(级) GB/T 3920-2008 ≥3 直向沾色:3—4 合格

18 耐皂洗色牢度(级) GB/T 3921-2008
变色:≥3—4
沾色:≥3—4

试样变色:4—5
棉布沾色:4—5
涤布沾色:4—5

合格

19 耐光色牢度(级) GB/T 8427-2008 ≥4 试样变色：4 合格

批准  审核  主检 
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序
号

检 验 项 目 检 验 方 法 技 术 要 求 实 测 值
单项
评定

**** 本报告到此结束 ****
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2026年5月19日

检验业务号 : (2026)WT-QFH-01758

样 品 名 称 : 武汉市财政学校（夏季校服套装）
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审核： 编制：

武汉检验检测认证发展集团有限公司

         检 验 报 告

规格型号
T恤：165/84A
薄长裤：165/66A

商    标 /

委托单位 武汉市财政学校
委托单位
地    址

武汉市汉阳区汉阳大道790号

供样单位 武汉市财政学校
供样单位
地    址

武汉市汉阳区汉阳大道790号

生产单位 标称：重庆奥轩服饰有限公司
生产单位
地    址

标称：重庆市麻柳沿江开发区中国轻
纺服装城A4栋

抽样地点 / 检验类型 委托检验

样品数量 1套 样品等级 合格品

样品基数 / 样品特性 一般

生产日期/
批号

/ 样品状况 完好

送样日期 2026/05/12 送样人 易颖晟

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 
GB/T 31888-2015《中小学生校服》

经检验，送检样品所检项目符合GB 31701-2015和GB/T 31888-2015标准要求。

                  （检验报告专用章）

检验日期：2026-05-12～2026-05-19 签发日期： 2026年5月19日

检测地点：地址A

委托单位指定检验技术依据：GB 31701-2015。
GB 31701 B类；委托单位要求T恤仅检验红色面料。

批准：

样品名称 武汉市财政学校（夏季校服套装）

检验结论

备    注

注：以上样品信息由委托方提供并确认，其真实性由客户负责。

检验技术
依    据
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序号 检验项目 单位 检验方法 标准要求 
样 本 

检验结果 
单项评定 备 注 

 T恤       

1 红色面料纤维含量 % 

FZ/T 01057.2-2007 

FZ/T 01057.3-2007 

FZ/T 01057.4-2007 

GB/T 2910.1-2009 

棉        63±5 

聚酯纤维  37
±5
 

棉       65.8 

聚酯纤维 34.2 
合格 / 

2 红色面料 pH值 / GB/T 7573-2009 4.0～8.5 6.7 合格 
萃取介质： 

氯化钾溶液 

3 红色面料甲醛含量 mg/kg GB/T 2912.1-2009 ≤75 未检出 合格 
检出限： 

20 mg/kg 

4 
红色面料耐酸汗渍

色牢度 
 GB/T 3922-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

5 
红色面料耐碱汗渍

色牢度 
 GB/T 3922-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

6 
红色面料耐水色牢

度      
 GB/T 5713-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

7 
红色面料耐干摩擦

色牢度  
级 GB/T 3920-2008 ≥3-4 4 合格 / 

8 
红色面料耐湿摩擦

色牢度  
级 GB/T 3920-2008 ≥3 3-4 合格 / 

9 
红色面料耐皂洗色

牢度 
 GB/T 3921-2008   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4-5  / 

10 红色面料异味 / 
GB 18401-2010   

第 6.7 条 
无 无 合格 / 
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序号 检验项目 单位 检验方法 标准要求 
样 本 

检验结果 
单项评定 备 注 

11 
红色面料可分解致

癌芳香胺染料 
mg/kg GB/T 17592-2024 禁用 未检出 合格 

检出限： 

5mg/kg 

本  页  以  下  空  白 
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序号 检验项目 单位 检验方法 标准要求 
样 本 

检验结果 
单项评定 备 注 

 薄长裤       

1 纤维含量 % 

FZ/T 01057.2-2007 

FZ/T 01057.3-2007 

FZ/T 01057.4-2007 

GB/T 2910.2-2009 

GB/T 38015-2019 

棉        74±5 

聚酯纤维  19
±5
 

氨纶      7±3 

棉       73.4 

聚酯纤维 18.9 

氨纶     7.7 

合格 / 

2 pH值 / GB/T 7573-2009 4.0～8.5 6.1 合格 
萃取介质： 

氯化钾溶液 

3 甲醛含量 mg/kg GB/T 2912.1-2009 ≤75 未检出 合格 
检出限： 

20 mg/kg 

4 耐酸汗渍色牢度  GB/T 3922-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

5 耐碱汗渍色牢度  GB/T 3922-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

6 耐水色牢度       GB/T 5713-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

7 耐干摩擦色牢度  级 GB/T 3920-2008 ≥3-4 4 合格 / 

8 耐湿摩擦色牢度  级 GB/T 3920-2008 ≥3 3-4 合格 / 

9 耐皂洗色牢度  GB/T 3921-2008   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4-5  / 

10 异味 / 
GB 18401-2010   

第 6.7 条 
无 无 合格 / 

11 
可分解致癌芳香胺

染料 
mg/kg GB/T 17592-2024 禁用 未检出 合格 

检出限： 

5mg/kg 

以  下  空  白 
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检验业务号 : (2026)WT-QFH-01759

样 品 名 称 : 武汉市财政学校（冬季校服冲锋衣）
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审核： 编制：

武汉检验检测认证发展集团有限公司

         检 验 报 告

规格型号 180/96A

商    标 /

委托单位 武汉市财政学校
委托单位
地    址

武汉市汉阳区汉阳大道790号

供样单位 武汉市财政学校
供样单位
地    址

武汉市汉阳区汉阳大道790号

生产单位 标称：重庆奥轩服饰有限公司
生产单位
地    址

标称：重庆市麻柳沿江开发区中国轻
纺服装城A4栋

抽样地点 / 检验类型 委托检验

样品数量 1件 样品等级 合格品

样品基数 / 样品特性 一般

生产日期/
批号

/ 样品状况 完好

送样日期 2026/05/12 送样人 易颖晟

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 
GB/T 31888-2015《中小学生校服》

经检验，送检样品所检项目符合GB 31701-2015和GB/T 31888-2015标准要求。

                  （检验报告专用章）

检验日期：2026-05-12～2026-05-19 签发日期： 2026年5月19日

检测地点：地址A

委托单位指定检验技术依据：GB 31701-2015。
GB 31701 B类；非直接接触皮肤。委托单位要求仅检验红色面料。

批准：

样品名称 武汉市财政学校（冬季校服冲锋衣）

检验结论

备    注

注：以上样品信息由委托方提供并确认，其真实性由客户负责。

检验技术
依    据



 

武汉检验检测认证发展集团有限公司 

检 验 报 告 
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序号 检验项目 单位 检验方法 标准要求 
样 本 

检验结果 
单项评定 备 注 

 T恤       

1 红色面料纤维含量 % 
FZ/T 01057.2-2007 

FZ/T 01057.4-2007 
聚酯纤维   100 聚酯纤维  100 合格 / 

2 红色面料 pH值 / GB/T 7573-2009 4.0～8.5 6.5 合格 
萃取介质： 

氯化钾溶液 

3 红色面料甲醛含量 mg/kg GB/T 2912.1-2009 ≤75 未检出 合格 
检出限： 

20 mg/kg 

4 
红色面料耐酸汗渍

色牢度 
 GB/T 3922-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

5 
红色面料耐碱汗渍

色牢度 
 GB/T 3922-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

6 
红色面料耐水色牢

度      
 GB/T 5713-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

7 
红色面料耐干摩擦

色牢度  
级 GB/T 3920-2008 ≥3-4 4 合格 / 

8 
红色面料耐湿摩擦

色牢度  
级 GB/T 3920-2008 ≥3 4 合格 / 

9 
红色面料耐皂洗色

牢度 
 GB/T 3921-2008   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4-5  / 

10 红色面料异味 / 
GB 18401-2010   

第 6.7 条 
无 无 合格 / 

11 
红色面料可分解致

癌芳香胺染料 
mg/kg GB/T 17592-2024 禁用 未检出 合格 

检出限： 

5mg/kg 

以  下  空  白 
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检验业务号 : (2026)WT-QFH-01760

样 品 名 称 : 武汉市财政学校（冬季校服内胆）
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审核： 编制：

武汉检验检测认证发展集团有限公司

         检 验 报 告

规格型号 180/96A

商    标 /

委托单位 武汉市财政学校
委托单位
地    址

武汉市汉阳区汉阳大道790号

供样单位 武汉市财政学校
供样单位
地    址

武汉市汉阳区汉阳大道790号

生产单位 标称：重庆奥轩服饰有限公司
生产单位
地    址

标称：重庆市麻柳沿江开发区中国轻
纺服装城A4栋

抽样地点 / 检验类型 委托检验

样品数量 1套 样品等级 合格品

样品基数 / 样品特性 一般

生产日期/
批号

/ 样品状况 完好

送样日期 2026/05/12 送样人 易颖晟

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 
GB/T 31888-2015《中小学生校服》

经检验，送检样品所检项目符合GB 31701-2015和GB/T 31888-2015标准要求。

                  （检验报告专用章）

检验日期：2026-05-12～2026-05-19 签发日期： 2026年5月19日

检测地点：地址A

委托单位指定检验技术依据：GB 31701-2015。
GB 31701 B类；非直接接触皮肤。委托单位要求仅检验面料。

批准：

样品名称 武汉市财政学校（冬季校服内胆）

检验结论

备    注

注：以上样品信息由委托方提供并确认，其真实性由客户负责。

检验技术
依    据
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序号 检验项目 单位 检验方法 标准要求 
样 本 

检验结果 
单项评定 备 注 

1 面料纤维含量 % 
FZ/T 01057.2-2007 

FZ/T 01057.4-2007 
聚酯纤维  100 聚酯纤维  100 合格 / 

2 面料 pH值 / GB/T 7573-2009 4.0～8.5 6.5 合格 
萃取介质： 

氯化钾溶液 

3 面料甲醛含量 mg/kg GB/T 2912.1-2009 ≤75 未检出 合格 
检出限： 

20 mg/kg 

4 
面料耐酸汗渍色牢

度 
 GB/T 3922-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

5 
面料耐碱汗渍色牢

度 
 GB/T 3922-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

6 面料耐水色牢度       GB/T 5713-2013   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4  / 

7 
面料耐干摩擦色牢

度  
级 GB/T 3920-2008 ≥3-4 4 合格 / 

8 
面料耐湿摩擦色牢

度  
级 GB/T 3920-2008 ≥3 4 合格 / 

9 面料耐皂洗色牢度  GB/T 3921-2008   合格  

 变色 级 / ≥3-4 4-5  / 

 沾色 级 / ≥3-4 4-5  / 

10 面料异味 / 
GB 18401-2010   

第 6.7 条 
无 无 合格 / 

11 
面料可分解致癌芳

香胺染料 
mg/kg GB/T 17592-2024 禁用 未检出 合格 

检出限： 

5mg/kg 

以  下  空  白 
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